
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLA FALEGNAMERIA COLICCHIO 

 

In Azienda si effettuano due tipo di lavorazione del legno. 

La prima è la LAVORAZIONE CON LEGNO MASSELLO 

La seconda e la  LAVORAZIONE CON PANNELLI IN MULTISTRATO O LISTELLARE 
CON TRANCIATO  

 

LAVORAZIONE CON LEGNO MASSELLO:  

Si realizzano infissi interni ed esterni, mobilio in genere, scale e parquet. 

Prima fase: 

Richiesta del cliente; 

Progettazione tramite architetti, geometri o le maestranze della falegnameria; 

Sopralluogo delle maestranze sul posto dove sono richiesti i lavori; 

 

PRIMA FASE DI LAVORAZIONE:  

Acquisto del tavolone grezzo stagionato; 

Si effettua la tagliatura con sega a nastro; 

Si procede con la piallatura, ossia l’operazione di spianare, assottigliare e lisciare il legno 
con la pialla a filo e spessore; 

Si continua con la fresatura con tuopie ossia l’operazione di fare incastri di ogni genere o 
cornici. 

Si realizza infine il prodotto con la squadratura, ossia si divide in forme geometriche 
regolari come quadri rettangolari il pezzo di legno. L’operazione viene effettuata dalla 
squadratrice. 

 

SECONDA FASE DI LAVORAZIONE:LA LEVIGATURA 

La levigatura dei pezzi costruiti consiste nella lisciatura del legno e nel rendere privo di 
ogni asperità o ruvidezza quest’ultimo. 

L’operazione viene esercitata con levigatrice a nastro accompagnata con levigatrice a 
rotorbitale ma spesso come si conviene ai maestri artigiani, la levigatura viene fatta a a 
mano con l’ausilio di carta vetro. 

 

 

 

                   



                                         

TERZA FASE: ASSEMBLAGGIO 

Nella fase di assemblaggio, ossia l’operazione di incollare per costruire l’oggetto si usano 
colle viniliche garantite e presse a strettoi per rendere l’operazione efficiente. 

 

QUARTA FASE:VERNICIATURA 

La finitura finale che rende il prodotto finito e bello esteticamente, avviene in cabina di 
verniciatura pressurizzata e riscaldata con verniciatura tecnologicamente avanzata. 

Alla fase appena citata segue l’asciugatura di ciascun pezzo che avviene in ambiente 
sterile con riscaldamento a 25 gradi centigradi. 

 

QUINTA FASE:  MONTAGGIO IN LOCO  

Le maestranze si recano sul luogo dove il lavoro è stato richiesto ed effettuano il 
montaggio degli arredi e della ferramenta trovandosi spesso in situazioni di imprevisti che 
vanno risolti con l’ausilio di macchine portatili o addirittura con altre maestranze 

 

                                                                     

LAVORAZIONE CON PANNELLI DI MULTISTRATO O LISTELLARE CON TRANCIATO  

Si realizzano con questo materiale per lo più arredamenti interni come cucine e camere da 
letto e inoltre arredi per attività commerciali. 

I passaggi lavorativi sono gli stessi descritti per la lavorazione precedente, cambia solo il 
materiale d’uso e la piallatura che viene sostituita dalla bordatura, ossia l’operazione che 
consiste nel sagomare o bordare le estremità del pezzo di legno per evitare la sfilacciatura 
o a fine ornamentale. 
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